
3 Área Asfalto y Mezclas Asfálticas 

Ensayo 
Método de ensayo 

Código de 
identificación 

Producto a que se 
aplica 

Muestreo de mezclas 
bituminosas 

LNV 14 Volumen Nº 8 
Manual de Carreteras 

2003 
Mezclas Asfálticas 

Contenido de bitumen 
en mezclas (extracción) 

LNV 11 Volumen Nº 8 
Manual de Carreteras 

2003 
Mezclas Asfálticas 

Densidad Real de 
mezclas bituminosas 

compactadas 

LNV 13 Volumen Nº 8 
Manual de carreteras 

2003 
Mezclas Asfálticas 

Espesor de mezclas 
bituminosas 

compactadas 
ASTM D 3549-03 Mezclas Asfálticas 

Extracción de testigos 
de pavimentos asfálticos 

NCh 1171/1.Of 2001 Mezclas Asfálticas 

Análisis Granulométrico 
de agregados 

provenientes de 
extracción asfáltica 

LNV 15 Volumen Nº 8 
Manual de Carreteras 

2003 
Mezclas Asfálticas 

 
 
 
 
 

 



2 Área Hormigón y Mortero 

Ensayo 
Método de ensayo 

Código de 
identificación 

Producto a que se 
aplica 

Compresión de probetas 
cúbicas y cilíndricas 

NCh 1037.Of 1977 Hormigón 

Ensayo de tracción por 
flexión 

NCh 1038.Of 1977 Hormigón 

Ensayo de tracción por 
hendimiento 

NCh 1170. Of 1977 Hormigón 

Docilidad (Asentamiento 
Cono de Abrams) 

NCh 1019.EOf 1974 Hormigón 

Extracción de muestras 
de hormigón fresco 

NCh 171.EOf 1975 Hormigón 

Refrentado de probetas NCh 1172.Of 1978 Hormigón 
Confección y curado en 
obra de probetas para 

ensayo de compresión y 
tracción 

NCh 1017.EOf 1975 Hormigón 

Testigos de Hormigón 
Endurecido NCh 1171/1.Of 2001 Hormigón 

Densidad Aparente, 
Rendimiento, Contenido 

de Cemento y 
Contenido de Aire 

NCh 1564.Of 1979 Hormigón y Mortero 

Ensayo de flexión y 
compresión de morteros 

de cemento 
NCh 158 Of1967 Mortero 

Determinación de la 
consistencia - Parte 3: 

Método del 
asentamiento del cono 

NCh 2257/3 Of1996 Mortero 

Morteros - 
Determinación de las 

resistencias mecánicas 
de probetas 

confeccionadas en obra 

NCh 2261 Of96 Mortero 
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