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Ensayo 
Método de ensayo 

Código de 
identificación 

Producto a que se 
aplica 

Densidad mediante 
Cono de Arena 

NCh 1516.Of 1979 Suelos 

Granulometría 
LNV 105 Volumen Nº 8 
Manual de Carreteras 

2003 
Suelos 

Límite Líquido NCh 1517/1.Of 1979 Suelos y Asfalto 
Límite Plástico NCh 1517/2.Of 1979 Suelos y Asfalto 

Razón de Soporte de 
Suelos Compactados en 

laboratorio (CBR) 
NCh 1852.Of 1981 Suelos 

Proctor Modificado NCh 1534/2.Of 1979 Suelos 
Proctor Estándar NCh 1534/1.Of 1979 Suelos 

Humedad en el terreno NCh 1515.Of 1979 Suelos 
Densidad de Partículas 

Sólidas 
NCh 1532.Of 1980 Suelos 

Densidad Máxima Seca ASTM D 4253-00(2006) Suelos 
Densidad Mínima Seca ASTM D 4254-00(2006) Suelos 

Extracción de Muestras 
de Suelo 

LNV 1 Volumen Nº 8 
Manual de Carreteras 

2003 
Suelos 

Densidad en terreno con 
densímetro nuclear 

LNV 19 Volumen Nº 8 
Manual de Carreteras 

2003. Método B 
Transmisión Directa. 

Suelos 

 



 


